FIZIKALNE VAIJE
Vaja 1

DOLOCANJE GOSTOTE KOVINSKIH KROGLIC

1.0 UVOD



Masa in prostornina homogenega telesa sta premo sorazmerni. Sorazmernostni
koeficient je gostota snovi.

Veljaam=peV

2.0 NALOGA:

- izmeriti premere in mase petih razlicnih kovinskih kroglic

- dolociti gostoto snovi, iz katere so kroglice - graficno

- ugotoviti pri katerem volumnu je masa merjena najmanj natanc¢no in dolociti

relativno napako meritve za to maso

3.0 POTREBSCINE:

- kovinske kroglice razli¢nih premerov
- elektronska tehtnica

- kljunasto merilo

- mikrometer

4.0 POTEK DELA
S kljunastin merilom ali mikrometrom izmerimo premere kroglic, nato jih Se

stehtamo. NariSemo graf m(V) ter dolocimo gostoto snovi, iz katere so kroglice.

5.0 MERITVE
kroglica | premer (mm) | masa (g) | V (mm 3)

1 4,01 0,3 33,8

2 4,76 0,4 56,5

3 6,36 1,0 134,7

4 8,70 2,7 344,8

5 9,49 3,5 447,5

6 11,98 7,0 900,3
v =41 T’
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6.0 REZULTATI



Graf odvisnosti mase kroglic od njihovega volumna
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- masa je najmanj natancno merjena pri najmanjSem volumnu, saj je odstotek med

natancnostjo meritve in celotno maso najvecji:




- za natancnost meritve sem vzel natancnost tehtnice - moZna je napaka na zadnji

decimalki (0,1 g)
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relativna napaka:

7.0 KOMENTAR

Za izraCun gostote iz grafa (=koeficient premice) sem vzel tocki, ki sta dovolj
narazen, relativna napaka pa je Ze dovolj majhna, da ne pride do prevelikih odstopanj.
Kroglice so glede na gostoto iz jekla, saj ima jeklo gostoto med 7,7 g/cm in 7,9 g/cm
(tabela gostot razli¢nih snovi iz ucbenika R. Kladnika - Gibanje, sila, snov, str. 127),
naSe meritve pa so pokazale, da je gostota kroglic ravno vmes - 7,8 g/cm . Meritve so
bile opravljene dokaj natancno, saj so bili merilni pripomocki precej natancni, le pri
najmanjsSih kroglicah je relativna napaka precej velika. Na natancnost meritev kaze

tudi graf, saj vse tocke (z zelo majhnimi odstopanji) leZijo na isti premici.

8.0 VIRI

-: list z navodili za vajo

-: Leksikoni Cankarjeve zaloZbe - FIZIKA, Cankarjeva zaloZba 1985, str. 134
R. Kladnik: Gibanje, sila, snov, DZS, Ljubljana 1993, str. 127



