
ŽELEZO, JEKLO IN 
RJAVENJE

 
KEMIJA



 Železo

 Železo je za 
aluminijem druga 
najbolj razširjena 
kovina v zemeljski 
skorji. Najdemo ga 
v obliki rud, od 
katerih sta najbolj 
razširjeni hematit 
in magnetit. 



Pridobivanje železa

 Za pridobivanje 
železa je potreben 
postopek, ki ga 
omogoča 
odstranitev kisika 
iz rude (redukcija 
železove rude). Ob 
dovolj visoki 
temperaturi je to 
mogoče storiti s 
pomočjo ogljika, ki 
ga dodajo v obliki 
koksa.



 Pridobivanje železa 
poteka v pečeh, 
imenovanih plavži. 
To so približno 30 
m visoke železne 
peči, ki so znotraj 
obložene z 
ognjevzdržno 
opeko. 



 Poleg koksa dodajo še apnenec (kalcijev 
karbonat), ki veže nečistoče. Pri tem 
nastane žlindra, ki se uporablja v 
gradbeništvu pri gradnji cest.



Proizvodnja jekla

 Železo, ki ga dobimo 
iz peči, je surovo 
železo. Vsebuje do 4% 
ogljika in manjši delež 
nečistoč. Uporabnost 
takega železa je 
omejena, ker je krhko. 
Večino surovega 
železa predelajo v 
različne vrste jekla. 
Jeklo je splošno ime za 
zlitine železa z 
ogljikom in nekaterimi 
kovinami.



Pridobivanje jekla

 Pridobivajo ga v elektropečeh tako, 
da raztaljeno surovo železo 
prepihavajo s kisikom. Pri tem se 
ogljik v surovem železu oksidira do 
ogljikovega dioksida. Ko je vsebnost 
ogljika zmanjšana na želeno raven, 
ustavijo dotok kisika in začnejo 
dodajati druge kovine. Tako 
pripravljeno jeklo ni krhko in ga 
jelaže oblikovati. Lastnosti jekla so 
odvisne predvsem od vsebnosti 
drugih kovin in ogljika.



Osnovna sestava, lastnosti in 
uporaba jekla

lahko 99,5% železa,
0,5% ogljika

lahko se ga 
oblikuje, ni 
krhko

trdo 99% železa,
1% ogljika

odporno in 
krhko

manganovo 87% železa,
13% 
mangana

Odporno in 
prožno

nerjavno 74% železa,
18% kroma,
8% niklja

Odprono, ne 
rjavi
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