Gospodinjstvo

Volna

\ \\\\\\HA il '|_.'

_II' \\ ||I||||.|r|ﬁl||lll|||“||||

Slika 1, vir: www.wikipedia.org




Nasplosnao

Volna je naravno tekstilno vlakno iz dlake ovac ali jagnjeta. Kakovostno volno dajejo le
gojene oziroma kriZana pasme ovac, strizna ali runska volna dobljena s striZenjem Zivih ovac,
prvic uporabljena volna jajnc¢ja volna (lambswool).
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Slika 2, vir: www.google.com Slika 3, vir: www.google.com

Mehka in trdna volna prvic ali drugic strizenih
jagnjet, mlajSih od enega leta.

Strojarska volna manj kakovostna puljena volna
mrtvih ovac, gojenih za pridobivanje mesa.

Hladna volna (cool wool) v tankih in hladnih poletnih
oblacilih ¢esane volnene preje.

Volna se uporablja sama ali meSanicah z drugimi
vlakni za toplo perilo, oblacila it tkanin in pletiv,

odeje, dekorativne tkanine, preproge im tekstilije,
predvsem tkanine. Slika 4, vir: www.google.com

Volneni izdelki udobni, topli, elasti¢ni, se ne meckajo in
vpijajo vlago, zaradi polstenja obcutljivi za poviSano
temperatur, mehansko obdelavo in kemikalije. Napadajo
molji in preprogasti hro3¢i.

Slika 4, vir:

le.com
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VLAKNA
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NARAVNA KEMICNA

rastlinskega Zivalskega regenerirana sintetina
izvora izvora celulozna vlakna vlakna
e Bombaz e Volna e Viskoza « Poliamid
e Lan e Svila o Poliester

e Poliakril

Najvec volne pridelajo v Avstraliji (25 % vse volne na svetu ). Ogromna travnata podrocja
(obseZni pasniki ) so presuhi za obdelovanje, zato pa toliko bolj prlmerm za OVCEI‘EJO Na njih
lahko Zivi vec¢ kot 150 milj. ovac. (Ovac je desetkrat vec kot 3

Avstralcev.)

NajboljsSo volno delajo iz ovc pasme merino. Avstralija na leto
pridela vec kot 700.000 ton volne.

Druge pasme gojijo zaradi mesa. Avstralija je med najvecjimi
pridelovalci jagnjetine in bravine na svetu. Vcasih susSa unici

obSirna obmocja trave. Takrat na tisoCe ovac lahko pogine od : : }
lakote in Zeje. Slika 5, vir: www.najdi.si




Obaelava voine:
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PRANJE
Mastna volna, ki jo prejmejo tovarne, vsebuje 20 do 45 odstotkov primesi - to so umazanija,
mascobnost in loj, ki se drZe vlaken z lanolinom ali volnenim voskom. Oprana volna je bela
in Cista, Se vedno pa je zavozlana ter ima drobce peska in rastlin

VLECENJE

Veliki valji, ki se hitro obracajo, po povrsini obloZeni z ostrimi jeklenimi iglicami, locijo
vlakna volne in jih postavijo tako, da so vzporedna. Hkrati odpadajo tudi vecji deli primesi.
Po vlecenju lahko volno takoj predemo - ta postopek imenujemo vlecni postopek - dobili
bomo debelejSo prejo in izdelke naravnega izgleda (veliki debeli Zemperji, tvidi, preproge),
lahko pa jo Ceslamo pred predenjem - to je Ceslani postopek, dobili bomo bolj gladke in fine
tkanine.

CESLANJE

Volneni prameni, ki izstopajo iz stroja za vlecenje, nadaljujejo svojo pot skozi stroje za
najfinejSe Ceslanje, s tem odstranimo preostale rastlinske delCke in zelo kratka vlakna.
Pramena so zelo gladka in mehka, pripravljena so za predenje.

PREDENIJE

Vlacena in Ceslana pramena gredo nato Cez vec strojev, ki jih razvlecejo in vpredejo. Tako
pridobljena preja ima ustrezen izgled, moc in proZnost - kar je potrebno za dolocen koncni
namen.

BARVANIJE

Volno lahko barvamo v vseh barvah in odtenkih, in sicer pred predenjem v masi, kot Ceslani
pramen, kot prejo ali kot gotovo tkanino. Vsako leto izberejo oblikovalci barve, ki so moderne
za dolocen letni Cas, znanstveniki pa pripravljajo ustrezna navodila za barvanje.

TKANJE

Osnovne preje, postavljene po dolZini, se prepletajo s prejami votka, postavljenim po Sirini, ki
jih mece tkalski colnicek. Obstajajo velike moZnosti razlicnega prepletanja osnove in votka,
zato dobimo razli¢ne vzorce in u¢inke (platno, panama, keeper, ribja kost, pepita, itd.).
PLETENJE

Pletenje je razvrScanje medsebojno zajetih pentelj preje, kar opravijo na pletilnih strojih. Z
industrijskim pletenjem lahko izdelamo metrske pletenine (jearsey), s krojenjem in Sivanjem
pletenin dobimo trikotazo.

WOOLMARK - ZNAK VOLNE

Znak volne je mednarodni znak za izdelke iz Ciste runske volne. Izdel nas,
ki Zelijo imeti izdelek z znakom volne, morajo podpisati sporazum o )
tem se obvezujejo, da bo kakovost njihovih izdelkov taka, kot jo pred
sekretariat za volno. NajpomembnejSe pa je - izdelek mora biti iz Cist
neuporabljene v gotovih izdelkih. Prav tako mora nacin izdelave ustre
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merilom, lastnost izdelka pa mora biti na viSini. Le tako lahko kupcem izdelkov
WOOLMARK jamcijo, da kupujejo izdelek najvisje kakovosti.

STRIZENJE

Gospodinjstvo

Ovce striZejo enkrat letno, navadno spomladi. Strokovnjak lahko ostrize 100 do 150 ovc
dnevno. Runa nato zvijejo in pakirajo v bale, tezke 170 kg. Bale odpoSiljajo z ladjo do mesta,
kjer volno predelajo in spravijo v tovarniSka skladisca.

KAKO PREPOZNATI VOLNO

Ljudje Ze tisocletja uporabljajo naravni material volno, saj so Ze davno odkrili njene dobre
lastnosti. Eskimi, Laponci, ljudstva v Sibiriji, ki Zivijo v najhladnejSih predelih celo do -30°C,
uporabljajo volnena oblacila, ki jih varujejo pred mrazom, vlago, vplivi hladnega vremena.
Prav tako pa, kar je manj znano, tudi prebivalci vrocih predelov, v Afriki, Avstraliji, v
puScavah, kjer so temperature do 50°C, uporabljajo volnena oblacila, saj volna odlicen
toplotni izolator, hkrati pa prepusca vlago, kar pomeni, da vpija pot in ostalo vlago na telesu
ter jo oddaja na zunanji strani. Poleg teh lastnosti pa volna vsebuje tudi landolin, naravno olje,
ki ima zelo pozitiven ucinek na kozo.

Najbolj znana vrsta volne je ovcja volna, ki pa je lahko zelo razlicne kvalitete. Razlike so v
premeru dlak (finost materiala) ter v dolZini. NajkvalitetnejSa ovc¢ja volna je Merinos volna
avstralskih ovc.

Razen ovcje volne, poznamo Se druge ekskluzivne vrste volne: Kashmir, Mohair, Kamel,...
Vrednost oziroma ceno oblikuje pri vseh naravnih dlakah neZnost oz. finost materiala. Ta je
najbolj izrazena s premerom (debelino) dlak, ki znasa 19 mikronov pri najboljsih, in do 40
mikronov pri cenejSih vrstah. Cena se v odvisnosti od debeline pri vrsti volne lahko razlikuje
tudi do 200 krat. Pomembno! Samo volna, ki ima debelino dlak do 24 mikronov, lahko nosi
oznako MERINOS VOLNA

Volneni izdelki se razlikujejo tudi v teZi. Za pridobitev
mednarodnega certifikata in uporabo zascitnega znaka.
Woolmark morajo biti izdelki narejeni iz Ciste volne z
minimalno teZo 500g na kvadratni meter. Da se zadosti tem
zahtevam, se pri cenejSih proizvodih uporabi volna z daljSo
dlako, ki je lahko redkejsa. Pri bolj kvalitetnih proizvodih se
uporabi volna s krajSo dlako, ki pa mora biti za zadostitev
pogoja 500g/m2 mnogo gostejsa.

Visoko kvalitetni volneni izdelki se obdelajo s Superwash
obdelavo, kar omogoca pranje v pralnem stroju do 30°C in
preprecuje filcanje.
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